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Grave dégradation de l'enduit support et de la
peinture sous l'effet de la condensation de

l'atmosphère à proximité de la porte en
ferronnerie vitrée
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Eclatement de l'enduit et soulèvement au
niveau du joint entre le cadre dormant
métallique oxydé et la maçonnerie

Déformation de la tôle sous
l'effet de la corrosion

Grave dégradation de l'enduit
support et de la peinture sous

l'effet de la condensation de
l'atmosphère à proximité de la

porte en ferronnerie vitrée

5

Grave dégradation de l'enduit support et de la
peinture sous l'effet de la condensation de
l'atmosphère à proximité de la porte en
ferronnerie vitrée
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