CGOAIX

Coordination Gestion Organisation Bureau d’Ingénierie - Batiment / Génie Civil

200 Chemin de Chantemerle ~ 73420 VIVIERS du LAC - Tél. 04 79 34 15 13 - Fax. G479 34 1513 - Mall : cgoaix@aol.com

AMIANTE DOSSIER DTA

Cette mission confiée a CGOAIX doit satisfaire aux obligations de l'article R 1334-26 du Code de la santé publique; elle a pour
objet la protection de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition a 'amiante dans les Immeubles batis, qui fait
obligation aux propriétaires des immeubles, :

de faire rechercher et détecter la présence de fibres d’amiante dans les flocages, calorifugeage et de faux plafonds

de faire repérer les matériaux et matériel pouvant contenir de Famiante

de faire des sondages non destructifs, si nécessaires

de faire des prélévements, si nécessaire

de faire analyser en laboratoire les matériaux friables et non friables pouvant contenir des fibres d’amiante

d’apprécier I'état de conservation des matériaux contenant de 'amiante,

de prendre immédiatement des dispositions de protections individuelle et collective en fonction de la nature des matériaux

COMITE D’ HYGIENE ET DE SECURITE
DEPARTEMENTAL INTERDIRECTIONNEL SAVOIE
Direction Régionale des Douanes
A lattention de Mme Danielle ARRIVET

1, rue Waldeck Rousseau
BP 1154

73000 CHAMBERY

Tél. 0479338924 -Fax. 0479607131

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
Avant réalisation de travaux ultérieurs

Contrat n°60217102004 / Dossier n° 602

SITUATION DU BATIMENT
Ala demande de Mme Danielle ARRIVET- CHS de la Savoie / Direction Régionale des Douanes de Chambeéry

Nous avons examiné 'ensemble de : HOTEL DES IMPOTS DE MOUTIERS — Bitiment A
Construction 1965
Situé : 71 rue de Gascogne 73600 MIOUTIERS
TRAVAUX EFFECTUES : avec retrait
Mesures é’enﬁpsassiér@ment /¢du 110/08/98 au 10/01/00 / Travaux de désamiantags retrait 09799 - 03/00
TRAVAUX EFFECTUES © avec encapsulage ;
Mesures d’empoussiérement [ 06/02/ encapsulage rez-gde-chaussée + sous-sol

DATE DU CONTROLE /\
L'examen des locaux a eu lieu : le 26/11/2004 en présence : M. DESPORT Philippe /
Opérateur de repérage : Ch. GOSSET /
Laboratoire d’analyse : LSAe 35 rue Pasteur 73018 CHAMBERY Cedex ;’!

/

| ’igénieur auteur du rapport,

/‘"ﬂ

ﬁv le 07.12.2004—

o

Constat Amiante SOMMAIRE
1 — Conclusions du rapport/ 2 - Conditions de réalisation du repérage / 3 - Résultats détailiés du repérage
Annexe 1 : Fiche d'identification et de cotation
Annexe 2 : Plans et croquis de localisation des matériaux contenant de Famiante
Annexe 3 : Procés verbaux d’analyse
Annexe 4 : Etat de conservation des produits
Annexe 5 : Consigne générales de sécurité
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1 - CONCLUSIONS DU RAPPORT

RAPPORT DETAILLE
HDI - MOUTIERS BAT A
n°® 2/13

Nous avons relevé des matériaux et produits contenant de "amiante

Matériaux ou produits repérés

(vert marbré} SOUS-SOL

encollage par colle noire a base de
goudron rapport d’analyse LSA :
sans amiante

Contenant de I'amiante Localisation Etat de conservation
Dalle 30x30 thermoplastique Ensemble du niveau Bon Etat
{Gris Clair) RDC
encollage par colie noire 4 base de
goudron rapport d’analyse LSA :
sans amiante
Dalle 30x30 thermoplastique Ensemble du niveau Bon Etat

Les résultats du repérage sont détaillés en page 4/ 5 et annexe 1.

e  Certains matériaux du batiment n'ont pas pu éfre controlés :
Les gaines techniques {non accessibles)
Joints de dilatation en facades et tolturs
Les gaines d'alimentation EDF

Motifs
Yisite non destructive

o lls nécessiteront un repérage complémentaire (avenant au marché)
Gaines ot certains éléments porteurs ot de répartitions
Joints de dilatations
Conduits intérisurs des bolsssaux
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RAPPORT DETAILLE
HDI - MOUTIERS BAT A
n® 3/13

Nous préconisons des mesures d’ordre général sur les matériaux et produits
Contenant de "amiante

Matériaux ou produits repérés
Contenant de 'amiante

Conservation

Conformément a I'Article 1334-26 du Code de la santé publique

Dalle 30x30 thermoplastique
Matériau semi dur

Bon état

Les dalles sont uniformes (en couleur et en pose) et ne présentent
aucun décollement ou soulévement. Elles ne sont pas exposées a
une circulation intense et aucun poingonnement continu (par des
meubles ou objels divers) n'est visible. Pour la rénovation des sols
recouverts de dalles et produits associés contenant de 'amiante :
Prendre le Cahier du CSTB 2055-1, 2055-2, 2055-3 de
Janvier/février 1986.

MNOTA : En cas d’enlévement des Dalles 30x30 thermoplastiques
* Intervenants devant obtenir de leur Médecin du Travail un avis d’aptitude
pour exécuter ce travail.

* Les déchets seront mis dans des sacs spéciaux étanches avec
r'étiqguetage « AMIANTE »entreposés sur des palettes.

* Acheminement vers une décharge de classe Il Un bordereau de suivi des
déchets sera établi

¥ Adbnmtaline CDENEE AvAtA Ao 2 DA Amoshhe~ 3NN



RAPPORT DETAILLE
HDI - MOUTIERS BAT A
n° 4/13

2 — CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

L’Intervention a comporté les prestations suivantes : Norme NFX 46-020

Entretien préalable et recueil des informations relatives a I'immeuble

Visite du batiment pour examen visuel de reconnaissance des composants susceptibles de contenir de 'amiante
D Prélevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité

Enregistrement de la localisation des produits et matériaux ainsi que de I'état de conservation de ceux contenant de 'amiante
Et rédaction du présent constat.

1. Document remis par le demandeur et examinés pour la visite :

NEANT

2. Particularité de la visite (accompagnateur, locaux ou volumes non accessibles,...) :

Accompagnateur M. DESPORT Philippe

3. Autres informations (limitation du nombre d’échantilions prélevés et analysés) :

NEANT

4. Les rapports de repérage ci-dessous, déja réalisés nous ont été remis avant la visite :

RAPPORT AMIANTE
Flocages / Calorifugeages / Faux Plafonds
Réalisé par

SOCOTEC
Réf. 80.C/4077/HV/ab - Dossier n° EN 4023 du 19/12/96
Réf. S0.C/99.1315/NT/ab — Dossier n° HN 4136 du 28/05/99

Les conclusions de ces documents ne sont pas remises en cause
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RAPPORT DETAILLE
HDI - MOUTIERS BAT A
n° 5/13

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Batiment construiten 1965

Locaux

Nature

Prélévement . Présence
N° Pr. Conservation d’amiante

Hall

Circulation

Bureaux
06 -05-04-03~02-
02-01

Encofirement

Appartement de
fonction
(Réfection 2001)

Circulations
Archives

Local informatique
Local téléphone

Voir photo

Sanitaires

RDC
Plafonds : BA
Revétement plafond : 60x60 FM
Voiles : BA
Doublage : placoplatre
Revétement mural : toile de verre
Cloison : placoplatre
Sols : dalles marbre

Plafonds : BA

Revétement plafond ; 60x60 FM

Voiles : BA

Doublages : placoplatre

Revétements muraux : toile de verre
Cloison : placoplatre

Sols : Iés thermoplastiques + dalles 60x60

Plafonds : BA

Revétement plafond : 60x60 FM

Voiles : BA

Doublage : placopléatre

Revétement mural ; toile de verre

Cloison : placoplatre

Sol : Dalles 30x30 thermoplastiques (gris marbré)
+ colle & base d’Amiante

Plafonds ; BA

Revétement plafond : peinture

Voiles : BA

Doublage : placoplatre + CP

Revétement mural : peinture + tapisserie + faience
Cloison : placoplatre

Sols : carrelage + 1és thermoplastiques chambres

SOUS SOL
Plafonds : BA
Revétement plafond : 60x60 FM
Voiles : BA
Doublage : placoplatre + BP + CP
Revétement mural : 1é FV + peinture
Cloison: BA+CP
Sol : Dalles 30x30 thermoplastiques (vert marbré)
+ colle & base d’Amiante

Plafonds : BA

Revétement plafond : 60x60 FM

Voiles : BA

Doublage : placoplatre + BP

Revétement mural : toile de verre + faience
Cloison : placopléatre

Sols : carrelage

NON

NON

NON

BE Ouil

NON Rapport analyse LSA

NON

NON

BE Oul

NON Rapport analyse LSA

NON

* Abdantmdinm OBENEE A wARA Ao D NAanmabea 2009




RAPPORT DETAILLE
HDI -~ MOUTIERS BAT A

n° 6/13

Locaux

Nature

Prélevement
N° Pr.

Conservation

Présence
d’amiante

Local électrique
Ancien conduit VT

Salle de réunion
Local entretien
Locaux syndicaux
Cafétéria

Parties communes
Sous escalier

CHAUFFERIE

Monte charge
SORETEX

Parties communes 2

Sous escalier
Archives 2

Cage d’escalier
Demi palier
Palier

Plafonds : BA

Revétement plafond : 60x60 FM + LV
Voiles : BA

Doublage : placopiatre + BP

Revétement mural : foile de verre + faience
Cloison : placoplatre

Sols : brut

Plafonds : BA

Revétement plafond : 60x60 FM +LV
Voiles : BA

Doublage : placoplatre + BP

Revétement mural : foile de verre + faience
Cloison : placoplatre

Sols : dalles 60x60 thermoplastiques (2001)

Plafonds : béton brut
Revétement plafond : /
Voiles : béton / traditionnel
Doublages : /
Revétements muraux : /
Cloison : /

Sol : béton brut

Plafonds : laine de lainier

Voiles : BA

Doublages : /

Revétements muraux : brut
Cloison : Héraclit sur support
Sol : béton brut

Eléements métalliques

Plafonds : béton brut

Revétement plafond : /

Voiles : béton / fraditionnel
Doublages : /

Revétements muraux : /

Cloison : /

Sol : béton + lés thermoplastiques

DU RDC AU PREMIER
Plafonds : BA

Revétement plafond : lés FV + 60x60 textile + LV

Voiles : BA

Doublage : /

Revétement mural : toile de verre + faience
Cloison : placoplatre

Sols : dalles marbre

NON

BE
Rappoit analyse

NON

NON

NON

Oul
LSA

NON

NON

NON
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RAPPORT DETAILLE
HDI — MOUTIERS BAT A

n° 7/13
Locaux Nature Preﬁ:’ f,Tem Conservation gr:riieanniz
1er ETAGE
Ensemble Piafonds : BA S NON
de la plateforme Revétement plafond : 60x60 FM + LV + T
Circulations Voiles ; BA \'
Grandes salles Doublage : placoplatre
Sanitaires Revétement mural : peinture + FV + | és mousse
Salle fumeurs (104) Cloison : BP
Bureaux A107 a 100 Sol : Plus de dalle a base d’amiante sous les sols H
PASSERELLE DE LIAISON ENTREAET B
Ensemble Ossature métallique S NON
de la passerelle Panneaux bois
Revétement : tapisserie + PB \'
Sols : 60x60 thermoplastique
TOITURES
Multicouches indépendants + gravillons NON
Relevés aluminium
Sorties de ventilation en toifure en béton
Ensemble des locaux
Chauffage par production chaufferie NON
Monte charge SORETEX
Menuiseries Int. / Ext. en bois + alu
Fermetures aluminium
Ventilation par VMC
Radiateurs acier
Coffres isolés par styrodur

Composants recherchés susceptibles de contenir de 'amiante selon I'Article R 1334-26 du Code de Ja santé publique
S / Flocage sur murs et cloisons, poteaux, gaines et coffres, plafonds, poutres et charpentes; trémies d’ascenseurs
Enduits projetés sur murs et cloisons, poteaux, gaines et coffres, plafonds, poutres et charpentes
V'/ Panneaux de cloisons, revétements durs sur murs et cloisons, entourage de poteaux, gaines et coffres, plafonds
H/ Faux plafonds suspendus et plafonds coliés / vissés, Dalles de sol

L./ Conduits canalisations et équipements, calorifuges et leurs enveloppes, conduits (air, éau, fluides, vide-ordures
P/ Clapets et volets CF, joints des portes CF

S : surfacique - V:vertical - H : horizontal - L : linéaire - P : ponctuel

Etat de conservation en cas de présence d’amiante

Pour Flocages calorifugeages faux plafonds 1 Controle Périodique - 2 Prévoir Mesures d’empoussiérement -3 Prévoir fraitement de I'amiante
Pour les autres composants BE : Bon état de conservation ED : Etat dégradé

F Abbnrbntine ADEMIIT A reALA Ao D A aamaboens 30AS



RAPPORT DETAILLE
HD! - MOUTIERS BAT A
n® 8/13

ANNEXE 1

Fiche d’identification et de cotation

DTA

RAPPORT D’EXAMEN

SOCOTEC
Réf. 80.C/4077/HV/ab - Dossier n® EN 4023 du 19/12/96
Réf. SO.C/99.1315/NT /ab - Dossier n° HN 4136

Flocages, Calorifugeages, Faux Plafonds

Suivant rapport d’analyse LSA

TRAVAUX EFFECTUES : avec retrait

Mesures d'empoussiérement /10/08/89 / Travaux de désamiantage retrait 69/98 — 03/00
Mesures d’empoussiérement /21/09/88 1 Travaux de désamiantage retrait 09/98 - 03/00
Mesures d’empoussiérement /15/11/98 / Travaux de désamiantage retrait 09/99 = 03/00
Mesures d’empoussiérement '/ 10/01/00 / Travaux de désamiantage retrait 09/99 ~ 03/00
TRAVAUX EFFECTUES : avec encapsulage

WMesures d'empoussiérement / 06/02 / encapsulage rez-de-chaussée

Mesures d’empoussiérement / 06/02 / sncapsulage sous-sol

ANNEXE Vi
Bordereau de suivi de déchets contenant de "amiante

¥ Abbnmbntine OCDENED A wALA A D MAanmabes 2009



RAPPORT DETAILLE
HDI — MOUTIERS BAT A
n® 9/13

ANNEXE 2

PLANS

De localisation des matériaux contenant de I’amiante

Avec REPERAGE des matériaux avec fibres amianie

* Abbmntatiom OREENEE AwALA Ao D Amemabura DNNND




RAPPORT DETAILLE
HDI - MOUTIERS BAT A
n® 10/13

ANNEXE 3

Proceés verbaux d’analyse

LSA
N° 08991140-01
N° 01001145-01

Norme Francaise NF X 46-02¢
Annexe C.2 Conclusion du rapport

* Adtnndabione CDENDE AcALA Ao 9 DA Ammabes 200D



RAPPORT DETAILLE
HDI - MOUTIERS BAT A
n° 1113

ANNEXE 4

Etat de conservation des produits

Matériaux ou produits repérés .
Contenant de 'amiante Conservation
Dalle 30x30 thermoplastigue Bon Etat
{(gris clair)
Dalle 30x30 thermoplastigue Bon Etat
{vert marbré)

* Albmmbnbioe PDEMEELE A AR Ao D VA AAsabes DAND



RAPPORT DETAILLE
HDI -~ MOUTIERS BAT A
n® 12/13

ANNEXE 5

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

* Rbbmmbmdine ADIMNEE AvcAtA A 9 PNAamsaboea 9AND



RAPPORT DETAILLE
HDi ~ MOUTIERS BAT A
n® 13/13

ANNEXE 6
AUTRES DOCUMENTS

PHOTOS

* Adbnntatinem ODENEE A rcAdA Ao D DA mmmaboea 0ANAD
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Fax énmis par @ B4797RE7S9 DEF SAVOIE i612/.84  11:46 Pa: 2715

AGENCE DE CHAMBERY

47 Place Calfe 73000 Chambery
Tel. 78 68 47 09

Telécopieur 78 B2 52 15

M/REE. - 5O.CHA0THHV/ab . .

Dossier N° EN 4023
CHAMBERY, le 19 décembre 1996

HOTEL DES IMPOTS
71, rue de Gascogne
Bofte Postale N® 206 :
74604 MOUTIERS CEDEX. .

- Diagnostic relatif a la i‘l!‘éé@ﬁt&é’éﬁﬁﬁhﬁé

RAPPORT

COCETE DE CONTROLE TECHMIQUE ~ SA AU CABITAL DE 45 100 000 F - RCS PARIS B 543018654 - APETAB . ]
SIEGE SOCIAL : TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, AVENUE DU MAINE - 75755 PARIS %%) VE TEL (1) 45 30 62 73 - TELECOPIEUR (1) 45 38 87 18 - TELEX SOCOTEC G 200913
e Soclal transférd: 3, av, du Centru 78182 g7 - QUENTIN-sn - YVEL

R.LE VERSALLES B G4z 010 834




Fax émiz par | B479788759 DEF SAVOIE 16712784 ii46 Pg: 3715

SOQ.CA0THHYV/ab 2
EN 4023
19 décembre 1996

Dans le cadre du Décret N® 96-97 du 7 février 1996 relatif 4 la protection de la population contre les
risques sanitaires liés & une exposition a I'amiantc dans les immeubles bitis, SOCOTEC a &ié sollicitée
pour effectuer une mission de repérage <t d*identification de la présence d’amiante sous forme de flocage
e calorifuzeage dans les batiments,

Le présent rapport est établi & I'issue de ceite mission,

Notre contrat d' Avis Technique N EN 4023
Votre commande du 29 octobre 1996,

Nom : HOTEL DES IMPOTS ‘
Adresse - 71, rue de Gascogne - Boite Postale N 206 - 73604 MOUTIERS CEDEX

Batiments concernés ; Totalité du batiment

Pour réaliser la mission qui lui a été confiée, SOCOTEC a effectie les prestations suivantes ;

3-1 - EXAMEN PREALABLE :

Aucun document ne nous ayant été communiqué au préalable, nous avons pris connaissance des
locaux sur place,

3.2 . VISITE SUR PLACE POUR EXAMEN DES OUVRAGES :

de Monsieur VIEILLE, accompagné de Monsicur DESPORT, 1e 27 novembre 1996,

Tous les locaux du batiment ont ét¢ examinés : Burcaux; Accueil, Coulbirs, Archives, Escaliers,
Locaux fechniques, Sanitaires, Chaufferie, Cafétéria, Gaines techniques,....



_Pax émis par @ B47IVEEVSES DEF SaVQIE i6-12784 11346 Pg: 415

20.0M407HHV fab 3
EN 4023
19 décembre 1996

Cette visite a permis d’établir les senles présences de flocage en plafond des archives situéss en
sous-sol et de calorifuge sur la gaine de soufflage de la cafétéria.

3.3. PRISE  D'ECHANTILLONS _DE REVETEMENT ET RESULTAT
D'ANALYSE :
Un échantillon de matériau de flocage du plafond des archives ¢t un ¢chantillan de martérian de
calorifuge de gaine de la cafétéria ont &€ prélevés pour faire effecruer une analyse

d'identification des fibres ; ces échantillons ont été confiés an Laboratoire HB.CM. pour
analyse par microscopie optique 4 lumiére polarisée. .~

Aucune fibre d’amiante n’a été détectde. X

4 - CONCLUSION :

Le diagnostic effectué dans e cadre du Décret N° 56-97 du 7 février 1996 a révélé Uexistence de flocages
ou de calarifugeages susceptibles de contenir de I"amiante aux senls emplacements suivanis :

— Flocage en sous-face du plafond des archives (¢n sous-50l)

— Calorifuge de gaine de soufflage d'air dans la cafétéria,

(hm

Les analyses effectuées en Laboratoire ne révéient pas de présence de fibre d’amiante, * ;’///w

I%&LL{SMF a/u /éappmf H
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AGENGCE DE CHAMBERY

47 Place Cafte 73000 Chambéry
Tél 7968 47 0B

Téisoopieur 7982 5215

N/Ref. 1 $O.C/4079/HV/eb

Drossier N° EN 4023

CHAMBERY, le 19 décembre 1996

HOTEL DES IMPOTS

71, rue de Gascogne.

Bojte Postale N° 206
73804 MOUTIERS CEDEX

prélévement et analyse de recherche
de fibres d'amiante o

' RAPPORT COMPLEMENTAIRE

SOCIETE DE CONTROLE TECHN&CJUE ~SA AU CAPTALLE 35 100000 F - RUS. PARIS B RAZNGAS4 ~ APE 743 B
SIEGE SOCIAL : TOUR MANE-MONTPARNASSE, 53, AVENUE CU MAINE - 75755 PARES .ﬁ 15 TEL (1) 45 38 52 75 ~ TELECORIEUH (1) 46 28 &7 18 - TELEX SOCOTES G 200913
whae Seelal transtéed: 3, av. du Cantrs 78182 ST -DUENTN an - TVE

BL.G. VERSAILLES B B4z 014 654
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SOC0TEC

2

S0.C/4079/HV/iab
EN 4023
19 dépembre 1996

Pour faire suite a la demande de Messieurs DESPORT t PORRET, eten dehors de notre mission de repérage et
d'identification de la présence d’amiante sous forme de flocage et calorifugeage, effectuée dans le cadre du
Décret N° 96-97 du 7 fevrier 1996, nous avons procédé au prélévement de deux échantillons de faux plafond. .-

(as échantilions ont été analysés par microscopie optique a lumtiere polarisée par le Laboratoire HLB.C.M..

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, .~
o

—  Faux plafond du Hall d' Accueil U

~ Faux plafond généralisé du sous-sol. A
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BEF SAUGIE

1612784

RAPPORT I’ESSATL N® SOC 96/12/2177

RESULTATS

11:46  Pg:

Recherche de fibres d’ amiante par microscopie optigue en lumiére polarisée selon

7715

méthode MDHS 77.
Référence Lieu de Diétection de fibres Aucune fibre
échantillon - préfévernent d’amiante de type : d’amiante n'a
&té détectés
n°l 73 600 MOUTIERS X
Faux plafond Hétel des Impdts
? Rue de Gascogne
Hall d’aceueil
n°2 73 600 MOUTIERS X
Flocage plafond Hétel des Impdts
Rue de Gascogne
Archives sous-sol
n°3 73 600 MOUTIERS X
: ; Hatel des Impdts
Calorifuge gaine de
Rue de Gascogne
soufilage Caféréria
04 73 600 MOUTIERS X
Faux plafond Hotel des Impdts

Rue de Gascogne

Sops-sol

Tout échantillon est détruit 6 mois aprés délivrance des résultats sauf demande écrite contraire du client,

Med I

Page 2/2
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CHAMBERY, le 28 mai 1999

AGENGE DE CHAMBERY

47, Flece Gaffe
Tel 04 79 63 47 03 DE LA SAVOIE
Fax 0478 625215 335, rue Pastenr
73018 CHAMBERY CEDEX
A I'strention da Moensieur EYNARD
gt Monsicur GHIARPELLS
N/REF, © 5O.C99.1315/MNT/ab
Daossier N7 HN 4136
Affaire . Recherche d"Amiante
HATEL DES IMPOTS
Maessieurs, o bl avess 4 /E&-u w /Lﬂﬁ/‘,,,,;g )

La recherche d’amiante « Tous matériaux » effectude le 18 mai a révélé, aprés analyse des échantillons :

Echantilloas 1 et 2 (dalle de sol) : présence de CHRYSOTILE amiante.

s |z cadre de la réhabilitation devra préalablement effectuer un

L Enireprise devant déposer ces matériaux dan
I, CRAM,

plan de remait qu'elle devia soumettre aux organismes de préventon (Inspection du Travai
ORBT.E).

Ci-joint : copie du rapport du Laboratoire L.8.A..

Restant 3 votre disposition, je vous prie d’agréer, Messieurs, I'expression de mes senliments dévoués.

,f*’f) N. TETAZ

P.J. : Copie Rapperi du Laboratoire.-

APITAL OE 25 100000 F - ALC.5. VERSAILLES B 542 (016 854 - APE 743
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vendredi 21 mal 1999

SOCOTEC CHAMBERY
Aun: Mr. TETAZ ..J
47, Place Caff

73000 CHAMBRERY
e Fax 10479 62 5215

RE: SOCOTEC CHAMBERY
Ref. LS. A 1 09991353
REF SO.C/09/1226/MNT/em:; AFFAIRE HOTEL DES IMPOTS A MOUTIERS

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver, ci-joint, les résultats d'analyse de(s) 6 échantillon(s) recu(s) le mercredi 19 mai 1999.

{2, 3.4 3 4
conditionnemant | Sac avec fapmeture o
moyen de rransport ; La Poste

Le diagnostic amiante an Microscope Optique 4 Lumigre Pelansée (MOLP) est effectué selon la aorme MDHS 71

- i ohsarvation visuelle permet de décrire I'échantillon et de constater a présence ou non de flbres ;

I' observation 4 la loupe binoculaire permet de repérer précisément les fibres et de monter les lames pour 'analyse au
Microscope Optique 3 Lumuere Polarisée ;

- les structures d'amiante sont identifiges au microscope &

- un résultat négatif est rapponé aprés deux préparations.

1 ohservation est compléiée par la méthode MeCrone qui permet de préciser le diagnostic.

Le dingnostic amiante au Microscope Electronique & Transmission (MET) pour tes échantillons solides est effectué selon la
méthode Chatfield :

- les dchantillons sont soumis A un traiternent thermique (480°C) puis & un traitement Alacide;

- les grilles pour le Microscope Electronique 3 Transmission sont préparées selon 1a technique "drop mount”
- les fibres sont identifides au Microscope Electronique & Transmission (EDXA spectre de diffraction).

Four les analyses effeciuées au MET, l'estimation du pourcentage est donndes 3 it
de 'accréditation COFRAC de LSA. Pour le MOLP, l'estimation est effectuée & p
& WM. Jahbuch 1967, J.T. Jankovic & al., 1988). Cette estimation est donngs
l'accréditation COFRAC de L3A- '

L.8.A. n'est pas responsable du choix de I'emplacement du prélévement. Le détail de I'analyse est archivé et disponible sur

dermande dcrite. ,

Nous vous remercions pour votre confiance gt restons disponibles pour toure information complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'epression de nos sentimenis distingués.
Diate d'émission @ 21/05/99

L aecréditadon COFRAC atfeste de Ia compéince technigue deg labomtaires.

14540 " A

IRTEE - Pour tes senls sognid couwEis pagr 'pcentditarion.

AEAUNIOUER L résuling concerns unig \*éshangdilon woomis b sesal.
QERAMDE

' La repraduction 4 ez mpport d*essni ntesr autorisée que sous su forme indgle.

10%, cette méthode rentre dans le champ
artir de calibres visuels (A.L. Streckeisen
A titre informatif hors du champs de
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DIAGNOSTIC AMIANTE SUR MATERIAU
IDENTIFICATION PRIMAIRE PAR MICROSCOPIE OPTIQUE

SOCOTEC CHAMBERY Date de réception : Mer 19 mai 1999 Réf. L.5.A. : 03991353
At NTETAZ )
47, Flace Caff Examiné le : Ven 2] mai 1999 Page 172
. REF. : REF S0.C/99/1226/NT/cm; AFFAIRE HOTEL DES

73000 CHAMBERY DMIPOTS A MOUTIERS
Tax ; (04) 79.62.52.13

Réf. client - REfL 0, Présence d'amiante % d’amiante

1 05991353-01 Nan PAD

Localisation: Local imprirnés niveau courants - dalles de sol (gris vert)

Description: marériau semi-dur, gris,
Type d'amiante:
Autre Matériel: Non-fibreux 100, %
Commentaire: Analysé au Microscope Electronique 2 Transmission, (Voir tableau I).

2 03991353-02 Non PAD
Localigation: salle de réunion - moquette + colle

Description: moquerte; différentes couleurs, friable, fibreux,

Type d'amiante:
Autre Matériel; Cellulose 45, %, fibres synthétiques 43, %, Nor-fibreux 10, %

3 £3991353-03 Nen PAD
Localisation: bureau n°2 sous sol - dalles de sol
Description: matériau semi-dur, beige,

Type d'amiante:
Aufre Matériel: Non-fibreux 100, %

Commentaire: Analysé au Microscope Electronique a Transrnission. (Voir tableau I).

PAD

4 03991353-04 Non
Localisation: s1lle de réunion ler étage - revéternent mural

Description: natériau souple-rcolle+ragreage, différentes couleurs, friable,

Type d’amiante:
Autre Matériel: Non-fibrewx 100, %

Commentaire: Analysé au Microscope Electronique & Transmission. (Voir tableau I).

Adresse Burcau
LSA ioute de Saint Genis « 69610 SAINTE FOY L'ARGENTIERE
Tél: (35) 04.74.72.26.40 « Fax : (33) 04.74.26.11.23
%A qu carial de 250 000 ¥ + Immatriculation au ROS LYON B.4G9 101 838



Fax émiz papr @ B47I7BBETLY DEF SaUVOIE 16712784 ii:4d6 Pg: 11715
b

Iaboratoire Scientifique del* Argentiére - '

DIAGNOSTIC AMIANTE SUR MATERIAU
IDENTIFICATION PRIMAIRE PAR MICROSCOPIE OPTIQUE

Ernvirommergal Laboratory Services

SOCOTEC CHAMBERY Diate de réeeption : Mer 19 mai 1009 Reéf. L.5.A. 103591353
Amm : NTETAZ
47, Place Caff Examiné le : Ven 21 mai 1999 Page 2/2
. 2 REF. : REF SO.C/99/1226/NT/cm; AFFAIRE HOTEL DES

73000 CHAMBERY IMPOTS A MOUTIERS
Fax : (04) 79.62.52.15

Raf, client B¢, ho. Présence dlamiante % d'amiante

5 05991353-05 Mon PAD

Localisation: différents niveaux - faux plafond courant

. Description: matériau compact, marron, friable, fibreuz,

Type d'amiante:
Autre Matériel: Fibre de verre 80, %, Non-fibreux 20, %

6 03991353-06,1 Non PAD
{.ocalisation: rez de chaussée entrée - faux plafond
Description: peinture, blanc, friable,

Type d'amiante:
Autre Matériel: Non-fibreux 100, %

Commentaire: Analysé au Microscope Electronique 2 Transmission. (Voir tableau I).

6 03991353-06,2 Non PAD
Loecalisation: :oz de chaussée entrée - faux plafond
Dieacription: fibres, jaune, friable, fibreux,

Type d'amiante: A
Aufre Matériel: Fibre de verre 90, %, Non-fibreux 10, % >

Commentaires: O 2 e 77 W&l
Signature de 'analyste: Jacqueline Délérs £3 ;i i SOCOTEC- Chambéry

e e xR

Ce rapport comporte une page de surde, Z;page(s) M@é@ &m%gu(x).

Mota: L analyse a ét§ réaliséc sejon le protocole MDHS 77

Pour les marériaux salides type «iinoldum» un résultat négadf par microscopie en lumidre polarisée (MOLF) doit &ire
confirmé par une aualyss au MET. L3A n'est pas responsable du lieu de prélévement, Ce mpporn as doit pas &ure reproduit
sans D'zeeord de LEA. PAD=Pus Jamiante Détecté, PA=Pas Analysé, PA/MP=Pys Analysé aprés une Mesure Posigve.
B :

- las fhres de dimrotre inféricur 1 2 microng ge peuvent 8tre détermindes en Mictoscopie Optique 3 Lugsiére Polarisée

Adresse Burean
LSA “.ute de Saint Gends ¢ 69610 SAINTE FOY L'ARGENTIERE
Tél: (33) 04.74.72.26.40 = Fax ; (33) 04.74.26.11.25
SA au vl de 250 000 T = Immatriculation au ECS LYOW B.402 101 882
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E—/eg nA‘) ASE‘»I!C: PQﬂ’S ' . nf}(‘:@"(:;,;}gi??
(=
Parc les Algorithmes, Imm. Sephocle, 141-145 Rue Michel Carré 09994750.01 x1s
95 100 Argenteuil i
Tél. 01.34.34.60.80 RESULTATS D’ANALYSES - META -
Client Direction des services fiscaux de Ia Savoie
atin : M. Eymard
Site: Histel des Impdts Adresse 35 rue Pasteur
71 rue de Gascogne 73018 Chambery cedex
73 Moutiers
Logaligation :
Plateau |ére Partic Tax ; 04 79 70 87 59

Textes réalementaires et normalifs de référence
Norme NEX 43-050

Programmme n°144 du COFRAC

Prélévement n° prélévement ; (73)-1036
date de réception ¢ 21/08/99
Nombre d'analyse(s) effectuée(s) sur le méme site 1
Rapport d'analyse n° analyse : 09994350-01
FM  volume enl structures observées #op naure limite de C BI BS
4 11359 0 - < 4,3 0,0 1,3
Observations : 99 An0033: Volume considéré = Compteur volumetrique.
Conclusion

Aucune fibre d'amiante de longueur >5p n'a été détectée

Limite de C : cetic valsur dépend de l'empoussiérement général, elle est expriméc en STUCuTes par litrs
BI : borne inféricure de lintervalle de confiance a 93%
BS  borne supérieurc de Vintervalle de confimee & 95%

Ce rapport somprend 1 page, 1 annexe.
Date d'analyser  21/09/39
Date d'émission:  24/09/99

ACCREDITATION fi‘ Uaceréditation COFRAC attests de 12 compétones technique des

L.5.A, Route de $! Genis 10972

A .. . Jahoratoires pour les zauls Bsyais eouvers par accrbditation. Le
&0610 Ste Foy L'Argentiére TéE 04.74.72.26.40 PORTEE ¢eaullat cancerne uRiquoment Pechantilion souris & essais. LA
SA au cap. de 750 000 F RCS Lyon B.409 101 883 COMMUNIQUEE rapraduction do ce rappor d'esssl vast guloista que $0UB 53

SUR DEMANDE forma intégrale,




Fax émis par @ 8479788759 DSF SAUOIE 16/12/64
Groupe ALHIEA RAPPORT D'ESSAIS DE PRELEVEMENT DALR

ES A N° du prélévement: (73) - 1036
Client T Site de prélévement Type d'analyse
Direction des Serv. fiscaux de I Savoie || Hotel des Impdts MET NFX Dans
15 rue Pasteur 71 rue de Gascogne Zone
Délai
73018 CHAMBERY CEDEX 73 MOUTIERS Rush
LFR}NCE FRANCE
[ F;;zsmm Camp!emenmzres Lc?m!imfz'on du Site "l Retour Laboratoire le
RV en debut d'aprés midi; Prélévement | 20/09/99 .é,
SRR ] 08 e AT RIS || Sim s
Contact . i _‘ Fonction ___ | [ Téléphone 1 Fax | i_ Résultat / Szth
M EYMARD P.H. Directeur Divisionnaire 04 79 70 87 00 04 79 70 87 59 Résultat
M PORRET (RESP CENTRE) 04 79 22 84 59 ] Site \
BATIMENT LOCAL SOURCE EMPLACEMENT
¥  Enseignement [ LV Localde Vie & F Flocage [} Cété Fenétre 0
8 Soins giLov Local C Calorifugeage [ Cioté Porte O
B Burcars 8 Occasionns ement O b Plaque de faux Plafond | MilicuPicce 88
——H Habitation = ]:A Autre: E = Plaques Cartonnées O © Autre: A
—E Commercial | @ Panneaux Fibreux Rigide [}

L Loisir O A Autre: Cjl= Plaques amiante Ciment (] Périmétrique o
1 I;\éhstriﬁi [ AM Autre: D&h%m SAS o
Pm"mmmatmn et Car'xﬁt_eﬁﬁ‘tm'ues du Pre}'evemem ) [
T DATE isam 18/09 dim 19/09lun 20/ A R R ( TOTAL

Début | <hH | o l | |HEURES
| Fin | ) 2% B I | E | CUMUL
 TOTAL | YT | [ 24w |
pebit  Déout “Vmin Fim: % UminiMoy: % Jmin |
] C'ombz‘e:ur Horaire 'vj'Début: 44404l Finr AA YO CA 1 Total: 23 9% x60

' | CALCUL TEMPS | Temps de Prélevement= A% A% min
Comﬁteur Vm’xtmetrzque Debu[ Hﬁﬁ G6% m3  |Fin W69 y)g m3 | Total AN 77D litres }
Référence Pamg = P4 | Valeur du coefficient correcteur: weEs> x 1
| Précision mesures 0,02 <<< C ALCUL VOLUME Volume d'air pompeé = W 369 litres
5'Ne:‘rt«:);,ra«*xe effectué depu:s an moins 12 heures [ | Enlévement de la premiére peau o O J |
Nombre de pré[evements Slmultanes dans la zone:  ~| | Plus ou pas de confinement __L;] |
Nombre d'oecupants (audit): o ' Type de chauffage: i ‘___‘__j
Commentaires du Prélevenr Nom et Signature du Prélevenr Croquis ou plan joint o

@ ‘P Croquis{voir au dos) |

de? 15/05/28 page 171

Ce rapport comporte 1 page.
L secréditation COFRAC atteste de la compétence wehnique

ACLRED!TATIDN
L&A Laboratoire Sciemtifique de ['Argentiére 10840 l des laboratoires paur s seols essais COWVELS par
Route dc 5t Genis PORTEE : I"accréditation. Le résultat concerne uniguement "échantilion
, T T COMMUNIQUEE 1 sourmis @ #33ai, La reproduction de ¢ rapport d'essal n'est
69610 STE FOY LARGENTIERE autorisée que sous sa forme intégralé.

SUR DEMANDE I

EESAISR

1146 P! 14715
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ANNEXE -

Contrdles de la concentration
en poussitres d’amiante
dens |aimosphére des immeubles batis

WEY 47-05
errrdle 4 momwa::::c:*t et efecme conformément 4 l2 norme MIA 050,

Lz tBes de prétévemer: 2 68 imsmallés 3 1.°m du saol.
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nomoe a &8 progrETmes pauT prilever 1" aiz pendarni les périodes & activits normale.
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L LSaA
Laboraioire Scicntfique de I Argentidre doc/SS0HRATR 0]
Route de §t Genis — 69610 SAINTE FOY L' ARGENTIERE page 1/1
TéL : 04.74.72.26.40 ~ Fax : 04,74.26.11.23 08591 140-Dire des sery. fise,

3a au capial de 750 000 F Immatriculés ag RCS Lyon B 409 101 283

RAPPORTIVANALYSES META 0w 08Y91140-01
POINT ZERO
Site ; Mdtel des Impdis Client : Direction des Services Fiscaux de la Sav
71 rue de Gascogne attn M. Eymard P.H
73000 Mouticrs Adresse 135 rue Pasteur
Localisation ; Grand burean de lordac 73018 Chambery Cedex

Fux 04 79 70 87 39

Textes réglementaires et normatifs de référence
Norte NF¥ 43 050, programme 144 du COFRAC

Diéderel n°96-98 du 7 février 1996, améed du 14 mai 1996

Prélovement : n” préfevement ; {73) « D278
date de réeeption Q0899
mecrtinugde sur le volume 0.02
code santd 132
Rapport d'analyse : n analyse : {5991 140-01
FM volume en | structures observées >3 nature iimite de C BI B3
8 9 262 0 - < 1,11 00 34
Conclusion

Aucune fibre d'amiante de longueur »5U n'a été détectée

Limite de C : cette valeur dépend de I'empoussidrement général loute matiere conlondue. Elle est exprimée en nb de structures par litre

BI bome inféreure de Mintervalle de confance 3 935%
BS borne supérieurs de Vintervalle de confiance & 95%

Date de 'analyse : 10/08/99 Q . (OC\"‘{'CQ
Analyste Régine DARCEY o
Nombre d'analyse(s) effeciuéels) sur le méme site ! Ce rapport comprend | page | annexe

wcﬁﬁfﬂrgf:gﬂw gsffﬁg Y *acerddicarion COFRAC arteste de la compétence techniqué des laboratoires.

Pour Jes zeuls exsais couverts par ["acerdditation. e 9
Le résultat concerne unigquement U échantillon souris 3 essai. Date d'émission : 1/08/9
La reproduction e s¢ rappor d*essal h°est autorisde que sous sa forme inggrale.

ES5AIS
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B5/BB/1993 208:45

8474722847

4 CHATELARD MARTINE

- PAGE 82

0474722647
Groupe ALTHEA RAPPORT D'ESSAIS DE PRELEVEMENT D'AIR

E gg N® du prélevement: (73) - 0278

B Clians Site de prélévement Tvpe d'apalyse
Direction des Services flacaus de la Sov | | Hotel des Impbis MET Point {
35 rue Pasteur 71 rue de Gaseogne :
Délai
73018 CHAMBERY CEDEX 73 MOUTIEERS 1 Semalne
FRANCE FRANCE
Précisions Compldmentaires Localisaiipn du Site Feour Laboratore le
RV & 16H30, Appaler le contact site avant 09/08/99 4 12:0¢0
pour RY. Grand bursau de 'ordoc Résultat espéré o
09/08/99 4 15:00
BATIMENT LOCAL SOURCE EMPLACEMENT
E Enseignement D‘ Ly Local de Vie @I F F!oca“;: Ql C6té Fenétre 15
) Soins Oltov Lol C  Calorifugesge L3} Cbié Forts 0
Cecasionnellement :3 . -
B Bureaux = Yisité PP Plaque de faux Plafond Milieu Pigce O
W Hsbitation Ol La Autre; Ji= Plagues Cartonnées o Awe ol
N Commercial J = Pannesux Fibrewx Rigide ﬂl
L Loisir Q A Autre: (J{= Plaques amiante Ciment [} Périmétrique [
1 Industiel (O AM Autre: D-Ql, do 50 2 SAS 0
Programmuation et Caractdristigues du Préldvement
« | DATE | ven 06/08|sam 07/08] dim 08/ 08! TOTAL
Début || ()b E HEURES
" Fin C}’{\ Vi H . [ CUMUL
| _TOTAL Al & ¥ \'Vfﬁj . I — | ﬁiﬁ&g
- Débit Début: 4 _ Vmin [Fin: €5 Umin|[Moy: ¢ .%%  Vmin
Compteur Horaire | Début: Fin: 271 8,79 Total: Q4 Co %60
CALCUL TEMPS | Temps de Prélévement = Al min
Comptenr Velumdtrigue | Début: //ﬁ\%ﬂ 7m3  |FinAGe 1,200 m3 |Toal D 4HY liwes
- M N®: £S0 9 Valeur du coefficient correcteur: >>>555 x (™ ,__ij_
Précision mesures 0,02 <4< | CALCUL VGLWE Volumne d'air poropé = 0.6 2 litres
Mettoyage effectué depuis au moing 12 heurss 3 gﬁjévement de la premidre poan _ g
Nembre de prélévements simultanés dans la zone: 4 "__lflus ou pas de confinement G;
‘Nombre d'occupants (audit): “ Type de chauffage:
Croguis ou plan joint [

Commeniaires du Prélgveur Nom ef Slgrnafure du Préleveur

Croguis(voir au dos) [J

Ce rapport comporte 1 page. doc' B TMAPRIC0! OEORSE Fag&li i1
i ACCREDITATION | @ L acerddiestion COFRAC eraste da In compétance echmiqus
LSA Laboratoire Scientifique de [Argentiare 10840 =4 des |nharsteires ot les scils essnis COUVErES par

"sccréditstion, Le résultat conceme wniquement {'echantilion

Route de 5t Genis PORTEE b gaead La otion de oe rappon d'essai 128
69610 STE FOY L'ARGENTIERE COMMUMQUEE O b it ue s £a forme Intégrale.

SUR DEMANDE



Fax émis par @ 0479788759 _ DSF SAVGIE 16/12/84 12:82  Pa:

doc/08/06/INFOMETH001

Laboratoire Scientifique de I’ Argentiere

Route de Saint Genis, 69610 Sainte Foy U"Argentigre, Tél 04.74.72.26.40, Fax : 04.74.26,11.25

ANNEXE

Controles de la concentration
en poussiéres d’amiante
dans ’atmosphére des immeubles batis
Restitution

Prélevement
" Méthode

L& contrdle d’empoussierement est effectue conformément & la norme NFX 43-050.

La téte de prélévement a été installee 1,5m du sol.

Le volume d’air filtré a été mesuré & 1'aide d’un compteur volumétrique .

Le débit de la pompe a été conudlé avant son installation et réglé pour prélever un volume

s 3
supérieur & 10 m’.

Analyse

Préparationdes échantillons

La préparation se fait selon la norme NF X 43 050.

o lacalcination du filire est faite avee I’ incinérateur basse température (Biorad PT7100 Plasma
asher)

o la filtration sur le filtre en polycarbonate (0,2 pm) est faite 4 partir d’une rampe Millipore et
Kontes

e le film carboné est déposé avec un évaporateur sous vide (Hitachi HUS-5GB High Vacuum
Evaporator)

e la méthode de la filtration est utilisée pour le transfert

Analyse au Microscope Electronique a Transmission

L.a caraciérisation et le compiage des fibres sont effectues avee un grossissement allant de x 13
500 &% 19 000 en utilisant un microscope électronique & transmission (MET) Philips.

L analyse chimique est faite par une analyse en dispersion d'énergie des rayons K (EDAX).

[Les fibres dénombrées sont les fibres de longueur supéricure & Spm, de diamétre inférieur 4 3pm et
dont le rapport longueur/diamétre est supérieur a 3.

Les résultats sont exprimés en nombre de fibres par litre,

L54& Route de Sains Genis I Argenticre 260610 STE FOY L' ARGENTIERE® Tel ¢ 04.74.72.26.40
SA qu capital de 7S0 000 F ¢ Tramatriculation ay RCS LYON B.409 101 888

4/16



Fax émiz par | B47VOT7BETSY DEF BaUQIE 16712784 12182 P 5916
Fax pagn de [ 33 vra¥er0llilu Ll L4 lb«fi}:«mud,iﬁ: o

L LLS.A. -

Laboratoire Sclentifiqpe de PArgeatire 11881329-Direet-Serv, Fisc.Savg

RAPPORT D’ANALYSES META n® 1199132901

Client : Direction des Services Fiscaux de Ia Savoie

Site : Hote! de Impdts
71 rue de Gascogne atn ¢ Mr Eymard P.H
73600 Moutiers Adresse @ 35 rus Pasteur

Localisanon @ Salle - Guicher N%30 73018 Chambéry Cedux
Fax : 0479 70 87 59

Textes réglementaires et novmarifs de référence :
Worme NF X 43 050

Prélevemeny n° préévement : {73)-1754
date de réception @ 15/11/1999
ineertirude sur le volume ; 0,02
code sanié : 142
Rapport d'analyse : n® analyse : 11991329-01 _
FM  volumeenl strucrures observées >35p nature limite de C BI Bs iRl
16 11453 ) - < 1,81 00 55

Conclusion :
Aucune fibre d'amiante de longuenr =54 n'a éié détectée

Liraite de € @ cette valenr dépend de lempoussitrement géndral toute mariére confondue. Elle est exprimée en nb de structures par lite

Bl borne infériewre de 'miervalle de confiance § 95%
BS borne supérieurs de Vinsrvalle de confiance 395%

Date de I'analyse : 15/11/1999 Q 9
. &ha,f

Analyste Régine DARCEY

Nombre d’analyse(s) effecntéeds) sur le méme site 1 Ce rapport comprend 1 page 1 annexe

L.8.A. Boute de 5 Genis-69610 Ste Foy L’ Argentides
SA av cap, de 730 000 F, ECS Lyon B.409 101 838

TélL 04.74,72.26.40 Diate d'fmission : 15/11/1969

TOTEL PRGEEEY B3
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Fax &mis pap
£ LA

WowmagL

{aroupe ALTHEA RAPrum: 1

DEF EaUGIE

U426k pRELEVEME

16712784 : :
L B 11'2\: {8121 if'é : }%/16
SCA?

N° da prélvement; (733 - 1754 LY

Cde du 26/10/59
Direction des Serv, flseenx de la Saveie ME Tians
35 rue Pastear 71 rue de Gascopgne Zone
. " Delui
73018 CHAMBERY CEDEX 73600 MOUTIERS Rush
FRANCE FRANCE |
r- ”F?écfs&m.r o erigires . acalieainn du S5 Betour Laboratoirs s
HV an débid d'agrés midi; Bralvermen T - 1Z711/99 8 12:00
raatias APRES TRAVAUX o1 AVANT , - ?«A& n: %0, Ritultat espéré e
REHABILITATIUR L o LE11/99 & 15:00

M EYMARD P.H. Birectenr Dlivisionsairs | 04 79,7087 00 84 79 70 87 59 Résultat
M PORREY (RESP CENTRE) Tl pa792184 S8 - . Site
BATIMENT Locar: SOURCE EMPLACEMENT
E Enseignemest )] LV LosaldeVie [ F Flocags ()|  CoudFemdtre (]
g Soins Q)| Lov Lacal C  Calorifugesge O Cété Poris |
B Bureaux, 24 Omzr{’z;:;gmm! % Plague de faux Plafond Milien Pidee et
H Habitation D‘ LA Autre; Cli = Plagues Cartonnées o3 Autre: i
C Commercial [ = Panneaws Fibreux Rigide O
o L Loisir 0 a haie: = Plaques amimnte Ciment (3 Périméwrique O
T1 Industric! i I T e R I |
Programmation el Coractéristiques du Prélévement T Pose prévue le 10711/99 Aprés-Mid
DATE | jeu 11/11 ] ven 127115 (191t | Diuu 47k ~ TOTAL
Fin oFH 6o —.| CUMUL
" TOTAL a0 | o fao ] P ;
~ Débit Déoate = Vimin |Fini~ 7 Vedn | Moy: 7 Vmin
Compreur Horgire | Début: 2 A4 3y | Bime A 33 < HIS ‘Total: L. ag %60
N Téoln | N0Vl CALCUL TEMPS | Temps de = _Ji4e.  mn
e tumdirue | Dobur 570 $37 m3_ |Fin 539, p3) md [Ttk L7 2 fitres
Ref Dibim, N0y, | REPompe N VY fo | Valeus du coefficient comectour: >332 %L
incertitade sur fe volume = 2% | CALCUL VOLUME | Volume d'air pompé = # 2 lires |
Netioyage effectué depuls an moins 12 heures &3 | Enlévement de la premiers peay 2
Nombre de prélévements simultanés dans 1a zonet Plus ou pas de confinement i
[Nombre docsupants (audit) ' Type de chauffage:

Observations du Prélevenr

Tote de preéfévenens cristaiqua diawidsre J7mmd usage anigud. Eapaly

Ga rapporl comparts 1 pags.

SCAL
&9, rus Gorge de Loup
63009 LYON

Y] pedypronyiing, poudrs de corbone,

Croquis ou plaa jeint G
Croquis(veir au dos) - '

Fege 144

59/10 PRELEVEMENT DAIR 6101 08111199
I, A‘E‘Eﬁfﬁﬁdﬂ ‘olip@e  L'iwstdnation COFRAC etisee & s coméios sefuiaue ;
1-fBG4 prE dﬁlmnﬁﬁmﬂﬁﬂubmcmupu
© PORTEE | Posestgiiation, La rvnitl cGnEEME Liquoment Iehensillos ..
COMMUNIUEE sm&hmd.ungmmdﬂnmpmémmm i

) DEMANDE | | et aunogiste qus sous e furme ipegrale. -

45%.0";‘ Jpezald

.



Fax émiz par . ﬁé?a?ga?gs BEF SaUCIE 16712784 iz 82 Pg: 7716
ENEESYOr S RE O WOBL/BB 1TiEs  pgl 2
" mﬂ: St Cienie - GUET0 SATNIE B0V L'ARCENTERE unuvvm.mmg;{; :.;.; ;

TeL 1 0474 ’?2..25.48*?&%' Dﬁ“féiﬁ.l 1.2% I ;
eriR i nirlealie m RO Lyom B 409 101 B85 01081 145/ Direction Sery Figeaux

RAPPORT I’ANALYSES META  n° 01001145-01

Site : FIOte] des Impdis Client : Direction des Services Fiscaux de lu Suvoie
71, rue de Gascagne aty : Mr EYMARD

7300 MOUTIERS » Adresse 35, rue Pusteur

Localisation : Zone 3 - ler dluge 73018 CHAMBERY Cedex

devant bureau N°40 Fax : G479 70 87 39

Textes réglementaires et normatifs de référence

MNorme NF X 43 050
Préfdvement @ n® prélavement : (73) - 2469
chate cle réception = 10/01/2000
incertitude sur le volume @ {rLo2
code samé ; j42

Rapport d'analyse : n® analyse ; 0100114501
v volumeen| structures obsarvées »5u | nanire limite de C BL BS
16 16 504 ¢ - < 1,59 0.0 4,8

Conclusion :
Aucune fibre d'amiante de longueur 5y n'a €1é détectée

Limite de C @ cette valeur dépend de Pempoussidrement géndral toute matidre confondue. Elle est Exprimee en nb de structures par lire

B bome inférieurs de Vintervalie de conflance 4 93%
BS bome supérizure de Vintervalle de confiance & 05%

Duate de Panalyse : (0/01/2000
Analyste Solange Mich
Nombre d'analyse(s) effecudée(s) sur le méme sie i Ce rapport comprend [ page | annexe

Date d'émission : J/GL/200Y




Fax émiz papr

B4707RE759

DEF EnUOIE

L33 4 149461125
Bhttnr B wdbu o 22 e SR, et S R T e T

16/12/84  12:82 Pg: 8/16
18/81/88  17:33  Pg: 3
T St £ 2

N da préitvement: (73) - 2469 LY

Client

- sirection des Serv, fiscawx de la Savme;

LY R, Pooluar

N Shee de prélevement Type d'anglyse
Hatel des Impdts MET NFX Dans
FY i Jo Guuuu?-\u E‘-ﬂ!?

. Deéloi
73018 CHAMBERY CEDEX 73600 MOUTIERS Rush
FRANCE FRANCE

Prévisions Complemeniaires
Préldvement réaliss APREETRAVAUX &t
. AVANT REHABILITATION

Eocalismiipn du Site

TN 10/01/2000 & 12:00
Eaﬂw% - e P@J Résultat sspéré fe
ek Bavwss WYY 11/01/2000  13:00

Eatour Laboratoire le

M EYMARD PH. Divesteor Divisionaaire | 0475708700 | 0479 108759 Résulit
M POR.RET (RESP CENTRE) 04 70 22 84 59 - Site
BATIMENT LOUAL SQURCE EMPLACEMENT

E  Enscignement (] LY Localde Vie | F Flocage ) Coté Fendtre [

5 Soins OlLov Local C  Cdorifugesge [ Coté Porte O

B Bureaux 4] mm%ﬁﬁmm = PP Plague de faux Plafond Milieu Pidee &8

" Habitation O] LA Autre: i= Plaques Cartonnéas 03 Aure; 0]

C Commercial L % Panneaux Fibreux Rigide [}

L Loisir Lh A Autre: [l Plaques amiante Ciment [ Périmétrique 0
b Todustdeh. o BdE o AR e A A B o] sas O
Py, ammagz__gn et Caractéristigues du Prélivemens Pose prévue le 07/01/2000 Matin

DATE |sam 08701 dim 09/61 O TOTAL

Deébut EAs! O | _(HEURES
Fim | PR DY T CUMUL
TOTAL 24n %4 . AN
Diébiy Débur: % Vmin |Fin: £ % Vit Moy: !} ¥ Vmin
[ ;;;grer;rﬂarmw Début: 25 GY 9%, Fim: 15 ﬁn"\ A Totwal: A \\, R 260 |
N° Témoin l Ney A -;Q_JJ,F}G CALCUL TEMPS | Temps de Prélévement= MWl Qy Q min
Comprewr Volumérigue | Début: 753 3G m3 | Fimog % 8G m3  [Toml: QG- lires
R, Débim [N“: By |RéL Pam} No: #5350 | Valeur du coefficient correctenrn: >35> X g N\%
fncertitude sur le velume = 2% | CALCUL VOLUME | Volume d'air pompé = 10 \ Yi OB Y litres
Nettoyage effectué depuis au moins 12 heures [} | Enlévement de la premiére peau ' O
Nombre de prélévements simultanés dans la zone:  ~§ | Plus ou pas de confinement ]
MNombre d'oceupants (andit): ' P‘I—‘ype de chanffage: 1
Observarions du Prélevenr Nomt ¢f Sipnature du Prélevens Croguis ou plan joint [

Croguis(voir sy dos) [

Tte do proffdvergnr entisiatipue diamére 37mm & usage unlgue, Capolymire, polypropyléng, poudre de carbore.

&o rapport compons 1 pegs.

SCAR
69, rue Gorge de Loup
69009 LYONM

910 PRELEVEMENT D'AIR 01/01

ACCREDITATION
1-0864
FORTEER
COMMUNIOUEE

SUR DEMANDE

Faf04/2000  Page 171

L'aceréditation COFRAQC aeste de lo compétenco torhnique
des laboratoires pour let tenls gssnis convents par
Paccrddimtion. Le resultet coreerne wniguenent |'échantllon
soumis & essal. Lo reproduction de co rapport 4'esusd n'os

mutarisds que Sous sn foimne intdgrale.

TOTAL PAGECR) @3



Fax émiz par ! B479768BY50 DEF EnUCIE 16712784 12182 Pa:

LR TN DS SERVIUES  jelocopie U4 7Y 70 87 38 T
FISCAUX DE LA BAVOIE Standard 04 79 70 87 00 DirgoTion GENERALE DES IMPOTS
35, rue Pasteur
73018 CHAMBERY Cedex

Urgent [ Réponse souhaitée [ Pour votre Information
Comme suite a donner { of. référence ci-dessous)

Date :28 février 2002

De -{are Division - COMPTARBILITE : tél. : 04.79.70.87.23

Département : SAVOIE
Nam : M. CHIAPPELLI

Entreprise : Laboratoire scientifique de I'Argentiere L.5.A
téléoopie : 01.34.34,60.82

P

our ; M. Bertrand Gaiflard

) Viowtiery

OBJET : Hotel des Impdts de Moutiers 71 rue de Gascogne 736

Prt—dat el

s)

ok . y «f% 3
Référence : Ce bordercan vaut ordre de service ( ﬁg" It qacapietase o
Dhey truvaus Jourds de réuménayement doivent &tve entrepris au cours du Zente trinrestre 2007 dans les
locaux du res de chaussée et du sous-sol de UHatel dex impdts de Moutiers( 2éme tranche de I"ancien
bitiment),

Conformément agy dispositions du décret 97 de 1998 relative &t la présence d amiunte duns les hitimenty
il vous est demandé

duns un premier temps de procéder 3 des priféverments de marérizux duas lgs compusants suivits !

faux-plafonds du sous-sol &t rez de chaussce
murs porteurs ¢t cloisons montées du sous-sol ¢t du re de chinssce
revitements de sols au sous-sol et au rez de chaussde

ot le cas échéant sur tont composant frable pouvant présenter des présomplions de présence d'amiante.

I conviendra ensuite de faire procéder i des mesurcs d'crnpoussiCremant avant Lravaus ding los focaux ol uile

présence d'amiante aura ée refevée.

voure 1are intervention devra dtre réalisée avant le 23 février 2002 quant 4 1a Yéme son terme devra &tre (ixee
au 12 mars 2002

prévenir 48 houres avant chaque interveation M SEVESSAND responsable de Centre au 04.79.22.84.39 ou son
adjoint M. MULLER au 04.79.22.84.58

Les resultats e les facturcs correspondanlcs seront (ransimis par courvier dans 1es 13
VI GINET Dircction des Services fiscaux de la Savoie 33 rue Pasicur 73018 Chambeéry cédex.

jours des analyses 2

Afin d’obtenir les crédity correspondants voux voudrez bien me preéciser par fax ou courriegr le montant

estimatif de ces opérations.
Pour le Directeur des Services fiscaux
Le Diregteur divisionnaira

,—\( _.——"“:'—MF
e e

.e-"".—- LI -

T G

T .GINET

Nombre de page (inclus cette page de garde) -

8/16
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Fax regu de ! 21/82/82 14:46 Pg: 1

. L - doc 0108/bulkquany001

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE SAVOIE
Arn:
35 RUE PASTEUR

1.SA Environnement

Laboratoire Scientifique de L' Argentiére

73018 CHAMBERY CEDEX
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE QUANTITATIF

N° du dossier : (73) - 3560 LY

(Ci-joints les résultats d'analyse pour 8 échantillons recus le 14/02/02).

La recherche d amiante au Microscope Optique & Lumigre Polarisée (MOLP) est effectuée selon
la norme MIDHS 77 :

e I obsarvation visuelle permet de décrire I'échantillon et de constater la présence ou non de
fibres

e I’obsarvation i la loupe binoculaire permet de repérer précisément les fibres et de monter les
lames pour "analyse au Microscope Optique 4 Lumiére Polarisée.

e Les structures d’amiante sont identifides au Microscope Optique & Lumicre Polarisée.

e Un ré;ultat négatif est rapporté aprés minimum deux préparalions.

L’ observation est complétée par la méthode Mc Crone qui permet de préciser le diagnostic.

Le diagnostic amiante au Microscope Electronique & Transmission (MET) pour les échantillons
solides est effectué selon la méthode Chatfield :

s Les ¢chantillons sont soumis & un traitement thermique (480°C) puis & un traiterent & Uacide.

s Les gilles pour Ie Microscope Electronique 4 Transmission sont prépares selon la technique
« drop mount »,

e Les fibres sont identifiées au Microscope Electronique & Transmission (EDAX et spectre de
diffraction).

Pour les ¢nalyses au MOLP, ['estimation du pourcentage est effectuée & partir de calibres visuels
(construits 4 partir des cibles de A.L. Streckeisen & N. Jahbuch, 1967, I.T. Jankovic & al, 1988).
Cette estimation est donnée & titre informatif hors du champ de I'accréditation COFRAC de LSA
environnement. Pour les analyses au MET, Pestimation du pourcentage est pondérée ; cetle
méthode “entre dans le champ de ["accréditation COFRAC de LSA environnement.

LSA environnement n’est pas responsable du choix de I’emplacement du prélévement. Le détail
de I'analyse est archivé et disponible sur demande écrite.

Ce rapport comporte 1 page de garde.
Date d'édition : 20/02/02 Date d'analyse : 20/02/62

Page 1/1



Fax recu de ! 21-82/82 14:46 Pg: 2

L5A Envionngrnent  RAPPORT D'ANALYSE D'ECHANTILLONS SOLIDES
(Recherche de présence d'amiante dans les matériaux)

LS Ae _ N° du dossier: (73) - 3560 LY
T Client Site de prélevement Type d'analyse
DIRECTION DES SERVICES FISCA HOTEL DES IMPOT SOLIDE
35 RUE PASTEUR 71, RUE DE GASCOGNE
Délai
73018 CHAMBERY CEDEX 73600 MOUTIERS 1 Semaine
FRANCE FRANCE

Locallisation du Site:

A
ECHANTILLON: 07876-3560-01

Ref. LSAe:  07876-3560-01 Deseription et/ou localisation:
< 00001-0018-01 sous sol , cafétéria~ PRESENCE D'AMIANTE DANS ~
Ref. Clien': L'ECHANTILLON

Anzlyséen MET dalle de sol + colle ~

Obsarvation: Matdriau, Solids, Semi-cur, Gris, Beiga, Colle noire & base de goudren ~

e B COUCHE N°:  09693(07876-3560),01 Présence d'Amiante dans la Couche ~

i

Analysée en MET
Description Matériaux: dolle - Matériou, Solide, Seri-dur, Gris, Beige

A N A L YS E M 0 LP : (MOLF: Resuliat rapporté aprés 2 preparations)
Autres éléments observés o
Nor-fibreux 100,00%
Total Autres éléments 100,00%
ANALYSE MET |
AMIANTE observée T
Chrysotile 0,47%
Total AMIANTE 0,47%
Al COUCHE N°: 09694(07876-3560),02 | Présence d'Amiante dans la Couche |~
ar Analysée en MOLP
Description Matériaux: colle - Matérlau, Colle nofre & base de goudron-
ANALYSE MOLP (MOLP: Résultat rappond aprés 2 préparations)
AMIANTE observée %o Autres éléments pbservés %
Chrysaotile 20,00% |- Non-flbreux 80,00%
Total AMIANTE | 20.00% Total Autres éléments 80,00%

20/02/02 Page1/6



Fax émiz par @ B479788759

Fax recu de !

L%’A Eavironnement

_LSAe

RAPPORT IVANALYSE D'ECHANTILL SOILYE
(Recherche de présence d'amiante dans les madriaux)

DEF ZAVOIE

A

LLONE SOLIDES

16712784 12182
RS- Vo A 14:40

Pg: 12716
vy. 4

M° do dosslers (73)-3560 LY

| ECHANTILLON: 07877-3560-02 . B
Ref, LSAc:  07877-3560-02 Deseription et/ou localisation: '
Ref. Client: 00001001902 | sous sol . cafééria PAS D'AMIANTE OBSERVEE
Anulysé en MET faus plafond .~
E Obsarvation; Materiay, Fﬁbréux, Friabla, Compact, Beige, Endult, Blanc

a2 | COUCHENe:

o'ty

09695{07877-3560),01
Analysée en MET

Paz d'Arnlante Observée

- Description Maidriaux: Materlou, Flyreux. Friable, Compact, Belge. Endufl, Blanc

ANALYSE MOLP p

(MOLP: Raauitat repporle aprés 2 prdpacations)

Antres éléments observds k]
Fibre de verra () 45,00%
sellulose 20,00%
Mon-fibreux A8, A0%
 Total Autres éléments 100.00%

| ANALYSEMET |’
Pas d'Amiante Observée

i

A

ECHANTILLON: §7878-3560-03

oo

Ref. LSAe:  07878-3560-03

Diesevintion etv/ou locafigatinn:

Ref. Client: 00001001803 |

s0us sol , caféréna

Analyse en MET

revétement mural

£AS D'AMIANTE OBSERVEE ~

Obsarvation: Matériau, mousse, Baige, Endui, Blanc _
A [ COUCHE N°;  09606(07878-3560),01 Pas d Amiante Observée
J“\ .
Analysée an MET )

Diescription Matériaux: Matdiou, mousss. Baige. Endull. Blanc

ANALYSE MOLP |,

ANALYSE MET |
”~

Pas d'Amiante Observée

(MOLF: Rasultat rapportd apeds 2 préparations)

Autres Ements observés o
WNan-foreds 100,00%
Total Autres éléments | 10000%

20/02/02  Page 2/ 6
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Fax épi¥ (¥is @ 8479788759 DSF SAUOIE 16/12/84 12:82  Pg: 13716

A A —

doive
E’ B ?egu de 2i-82-82 14146 Pg: 4
/’%// T LSA Enviroinement
LS5Ae . . N° du dossiers (73) - 3560 LY
| ECHANTILLON: 07879-3560-04
Ref. L8Ae:  07879-3560-04 Dieseripiion et/ lountissiion:
" <, 1001904 sous sol , couloir cafétéria PRESENGE D'AMIANTE DANS -~
Ref. Cliem: HIMTD LECHANTILLON
Analyséen MET dalle de 20l + £olle
= Observation: Matériau, Semi-dur, Solide, Ven, Colle noire A hase de goudron -
e COUCHE N°:  09697(07879-3580),01 Présence d' Amlante dans 1a Coushe~
ar Analysda en MET A
Description Matérigux: dolie - Matériau, Semi-clur, Solide, Vert
ANALYSE MOLFP (MOLF: Bésutiat rapporid aprés 2 prépasations)
| Autres éldments observés S
Mon-fibrsux 1406,60%
Total Autres dléments | 19000%
| ANALYSE MET !
AMIANTE observée T
Chryactile 404% |4
Total AMIANTE 4043
ate | COUCHEN: 09698(07879-3560),02 Prapance o Amiante dans la Gouche |7
" Analysée en MOLF '
Dascription Malérisux: colle - Colla noke & base de goudron
ANALYSE MOLE {MOLP; Résultat rapportd aprés 2 préparalions)
B AMIANTE observée | % | Anires éléments olisorves )
Chrysotile T1000% |~ MNon-fibreux 80,00%
Tatal AMIANTE 10.00% Total Autres éléments 90,00%
. A
KCHANTILLON: §7880-3560-05 ]
Ref, LE8Ae:  07880-3560-05 seription et/fou lpgalisation: SFESENCE DAMANTE DANS
. . RDC, couloirs bureaux E
Ref. Clign's  MOOHIRE | ' L'ECHANTILLON
Anzlysé en MET dalle de sol + colle
T bearvation: Materiau, Semi-dur, Solids, Vert, Colle noire 4 base de goudron ]
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LSA Environnemeni RAPPORT WANALYSE D'ECHANTILLONS SOLIDES
(Recherche de présence d'amiante dans les matériaux)

~
L§Ae . N° du dossier: (73) - 3560 LY
e COUGHE N°:  (0869%9{07880-3580),01 Présence 4 Amianie dans la Couche ~
" Analysée en MET
Deecription Matdriguss calle - Marériou, Ssmi-dur. Solide, Vert
ANALYSE MOLFE (MOLP: Aésulint rspponé gprée 2 prdparations)
Antres §léments abservis T
Non-fbreux 100,00%

Total Autras fléments 100,00%

l ANALYSE MET ]
AMIANTE abservée e
Ghiysolle g8an ¥
Towal AMIANTE 5,83%
sl | COUCHEN®:  09700(07880-3560),02 Pas d'Amiante Observéde
e Analysde en MOLF
Deseription Matérisux: colie - Colls nobe & buse de goudron
ANALYSE M OLP (MOLP: Adsuital rapporte aprés 2 préparations}
A‘ rr
I ECHANTILLON; (7881:3560-06 |
Ref. L8Ae:  (7881.3560-06 teseription etfoy Incalisatinn:
Ref, Cliers  00001-0019-06 RDC, couloits bureaux PAS D'AMIANTE QBSERVEE
Analysé en MOLP faux plafond
Observation: Matériau, Compach, Fibreux, Friable, Marfon
sle | COUCHEN": 09701(07881 -3560),01 Pas d'Aamianie Observée
" Analyede an MOLP .
Descriptian Matériaux: Matérau, Compact, Fibreux, Fiiable, Marron
ANALYSE MOLP (MOLF: Résultat rapports aprss 2 préparations)
[ Antres dlémenss obsarvés &
Flors da verra (s) 40,00%
T Celluiose 35.00%
Won-fibrauy 25,00%
Tatl Autres dléments | 190.00%

20/02/02  Page 4/



““_Fax émis par ! B479788759 DEF SAVGIE g 16712784 1202 Bg: 15716

Fax regu de ! Zisga-opz 14046 Pg!: &

LSA Envi-onneinent RAPPORT D'ANALYSE D'EC I8 SOLIDES
(Recherche de présence d'amiante dang les matériaux )

LSAe - N° du dossier: (73)-3560 LY
BCHANTILLON: 07882-3560-07
Ref. LSA¢:  07882.3560-07 Description etfou loeafisation: )
Ref. Client:  00001-0018-07 RDC . couloirs prés du joint de dilatation PAS D'AMIANTE OBSERVEE
A;‘;‘Iysé oy MET TevETent fnural + colle

Chservation: Matériau, Soupls, Endui, Blane

B2 COUCHE N°: 09702(07882-3566),01 Fas o Amiante Dbastvée
a - Analyses en MET
Deserlption Matdriaux: Matédou, Souple, Endulf, Blanc
ANALYSE MOLP (MOLP: Résuliat rapports aprés 2 préparationsg)

Autres éléments observés b
Men-fibreuy 100,008

Total Autrss léments | 10000%

S -

[ ANALYSEMET |
Pas d'Amdante Observée

ECHANTILLON: 07383-3560-08

Ref. LSAe:  07983-3560-08 Descriptinn ci/ou Jocalisation: ~
Ref. Client: Goni-0079-08 RO . couloirs du hall 4 entrée PAS PAMIAMTE QBSERVEE
Analysé an MET faus, ptafond

Observation: Matéray, Fibreux, Friable, Jauns, Endull, Blang

s, | COUCHEN®: 00703(07883-3660),01 Pas d'Amiznte Observée
it Analysées an MET
Dageription Matérlsux: Matériau. Floreux, Friable, Jaune, Encult, Blanc

ANALYSE MOLP (MOLP: Résuliat rapports 8orés 2 préparations)
Antres éléments observeés 7,
Elbre do verre {=l) 80,00%
Non-fibreux 20,00%

Total Autres éléments | 100.00%

[ ANALYSE MET |
Pas d'Amiante Observée .
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LSA Envirgnneinent RAPPORT D'ANALYSE D'ECHANTILLONS SOLIDES
. (Recherche de présence d'amiante dans les matériaux)
L:% A@ - N° du dogsier: (73) - 3560 LY

Analyste MOLP (Norm, Prénom, Signature) O

Apalyste MET (Nom, Prénom, Signature): g\(@\d@,@ %——

D e sieltas négatif an MEOLP est rappored aprés dews préparations.
Notar Lanalys: de Uéchanillon et réafisée selon los prosocales MDES77 (MOLP) et Chatfield (MET). Pour les matériaws salides un résuliar
négatif en Micr yscopie Optique en Lumidrg Polarisde (M OLP) doit éire confirmé par une anuiyse ea Micrascopie Electronique & Trangmission
[MET). LSA Environnemens n'est pas rasponsable du e de prélevement, Le résultos d'essai donnd ne concerne qhe {'ehantition soumis & essal.
Ce rapport ve | eut Stre rsproduil sans Uaocord de LS4 Envivounsmens, L'analyse au MET n'est que qualitasive (Ndgative ou Posilive) pour les
schandillons de paids inférieur 50,3 3.
Na:
- lanaiys: au MET permet de détecer wutes lex fibres diambanie;
- tes fihre s d'un digmétre infgrieur & 2 microns ne peuvent £t détermrindes «n Micraseopie Optigne & Tomigre Palarivée (MOLP),

Ce rapport comporis 6 pages.
ACCREDITATION

M'gg Loaserddittion COFRAC atiests 2 I tumpdience technique

L8 As Labotatnire Scientifique de Arpentiére des labormtiires pour les seuls sysais cOUVErts pas

M® 10340
Route de St Genis PORTEE Yacerédiation. L résulia cancoms uniqueeat b échantlion
i ) COMMUNIQUEE saumis & susnd, m reproduclion Us vi AP o & e5ssl n'es)
GO610 STE FOY L'ARGENTIERE SR DEMANDE | 2 asuteride que 201s sa forme intégrais.
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